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ESPECIFICACION:
- MATERIAL: ACERO SAE 1010

- TERMINACION: ZINCADO (Esp min,15 pm.)

ANDE realizara los ensayos de recepcion en fabrica, para

to cual el fabricante debera comunicar a ANDE como minimo
con 15 (quince) dias de un(icipccién el {ugar, fecha y hora
en que se realizaran los mismos. Asimismo, ANDE podra

inspeccionar el producto en cualesquiera de las etapas

de su tabricacion.
/\

El fabricante se hara cargo de los gastos que ocacionatren

la reslizacion de los ensayos.

Las varillas de anclaje seran sometidos a ensayos de las

especificaciones tecnicas N2 15-00-36

La carga de ruptura, segL'm SAE 1010, debera ser de 3060 Kpfem2 .-
PLANI AT GARANTIZA

t - FABRICANTE.

2 -TiPO Y/O MODELO .

3 -MATERIAL.

4 -TIPO DE ZINCADO .
5- LONGITUD TOTAL.

6 - ESPESOR DEL ZINCADO,

7 -0 BSERVACIONE S
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