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Tolerancia: ¢+ 2% EXCEPTO LO INDICADO

Dimensiones en mm.

TIPO A B c D MATRICULA N*
MF 1 585 38 505 38 2014 -5001
MF 2 66625 38 58625 38 2014 -5002
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Prep:

Dibuj.: Gaona A.

q// ﬁECIF!CACIONES TECNICAS

ANDE—

MANO FRANCESA

Aprob.: ' °

03- 40~50




ESPECIFICACION:

= MATERIAL: ACERO SAE 1010

« TERMINACION: GALVANIZADO (Espesor min. 15 um)

ANDE realizaré los ensayos de recepciém en fibrica,
para 1o cual el fabricante deberd comunicar a ANDE
como afnimo con 15 (quince) dias de anticipaciénm el
lugar, fecha y hora en que se realizaran los mismos.
Asimismo, ANDE podrd inspeccionar el producto en
cualquiera de las etapas de su fabricacidn.

El fabricante se hard cargo de los gastos que oca-

sionaren la realisacidn de los ensayos,

ENSAYOS:

Las manos francesas serin sometidas a ensayos de
las especificaciones técnicas NQ 15-00-36
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